


Результаты ислытаиий 

№ На11ме1;оваRИ.е Фзкт11ческое значение показателен для каждого образца Требования 110 НД: 
п/r1 показателя. ТУ 22.2] .42-001- паспорт качества 

СД. 11ЗМ. 
Среднее 05293946-2017 №342 от 6-03.02/1 6-03.02/2 6-03.02/3 6-03.02/4 6-03.02/5 зJJа•1ение 07-07.2021 r.

1 
Прочность при 

53.7 56,4 55,8 56,1 54,9 55,4 пе м..:нее 53 не менее 50разрыве, кН/м 

Относительное 
2 удлине11ие uрн 710 720 710 740 730 722 не менее 700 не менее 100 

разрыве,% 

Заключение по резупьтатаl\1 испытаний: 

образцы rеомембраны НDРЕ (ПНД) 2 мм 5* 50 м KREDOPLAST соответt-твуют требованиям ТУ 22.21.42-001-05293946-
2017 и паспорта качества № 342 от 07.07.2021 r. 

� 
Исполmrгелъ: 
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